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Zdefiniuj state sprezystosci, modut Younga, modut Kirchoffa oraz wspétczynnik Poissona
dla ciata izotropowego.

Wymien i scharakteryzuj metody wytwarzania proszkow metali.

Co to jest twardos¢. Poréwnaj metode Rockwella i Brinella badania twardosci; na czym
polega pomiar, stosowane wgtebniki, opis metody, wady/zalety, do jakich materiatéw
mozna stosowac te metody.

Opisz przebieg procesu starzenia w stopach Al-Cu. Scharakteryzuj fazy pojawiajqce sie
w kolejnych etapach i oméw ich wptyw na wiasnosci plastyczne i wytrzymatosciowe stopu.
Zdefiniuj pojecie stali weglowej, stali stopowej, zeliwa i staliwa.

Metody badan wtasnosci mechanicznych z uwzglednieniem opisu parametréw okreslanych
w probie rozciggania.

Rodzaje zbrojenia w kompozytach metalicznych i czynniki decydujace o umocnieniu
materiatu. Metody wprowadzania zbrojenia w procesach wytwarzania metalicznych
materiatéw kompozytowych.

Wyjasnij, na czym polega proces mechanicznej syntezy. Jakie proszki mozna otrzymacd
w wyniku zastosowania niniejszej metody.

Opisz procesy ulepszania cieplnego stopow metali.

Jednorodne i niejednorodne plastyczne ptyniecie odksztatcanych metali.

mozna oceni¢ dang metoda.

Wptyw rekrystalizacji dynamicznej na przebieg krzywej o-¢ i strukture odksztatconego
materiatu.

Co to jest kompozyt. Czym rézni sie kompozyt klasyczny od nanokompozytu.

Wymien wiasnosci fizyczne, chemiczne i technologiczne proszkéw metali. Opisz, w jaki
sposoéb przeprowadza sie oznaczenie wtasnosci technologicznych proszkéw.

Opisz mechanizmy umocnienia roztworowego stopéw metali. Podaj reguty tworzenia sie
roztwordéw statych (Hume-Rothery’ego).

Zdefiniuj pojecie nanomateriatu. Podaj rodzaje nanomateriatow ze wzgledu na wymiary
i na zastosowanie.

Wyprowadz ogdlng posta¢c macierzy deformacji oraz podaj jej konkretng posta¢ dla
wybranego systemu poslizgu.

Omow procesy konsolidacji proszkéw i wyjasnij ich mechanizmy.

Jaki jest cel badan mikroskopowych. Opisz metode obserwacji w ciemnym i jasnym polu
widzenia.

Opisz procesy zdrowienia i rekrystalizacji metali i stopow.

Podaj zastosowanie wigzki elektrondw w badaniach struktury nanomateriatow.

Omoéw wptyw wielkosci ziarna na wiasnosci plastyczne i wytrzymatosciowe metali.
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Wptyw temperatury i predkosci odksztatcania na charakterystyki mechaniczne
rozcigganych metali.

Wymien i opisz podstawowe uktady réwnowagi fazowej w stopach podwdjnych i opisz
przebieg przemiany korzystajac z ,reguty dzwigni”.

Przedstaw wykres krzywej rozciggania z wyrazng granicg plastycznosci i bez granicy
plastycznosci.

Opisz typ struktury typu Al; wymien 3 pierwiastki krystalizujgce w tym uktadzie, narysuj
komorke elementarng, podaj: stopien wypetnienia, liczbe koordynacyjng, systemy
poslizgu.

Opisz mechanizmy petzania w metalach i stopach. W jaki sposéb mozna przeciwdziata¢
Zzjawisku petzania.

Na bazie znajomosci fragmentu uktadu réwnowagi Cu-Zn, wyznacz temperature przerobki
plastycznej mosiadzéw przejsciowych (a + B) oraz uzasadnij swoj wybor.

Uzasadnij koncepcje dyslokacji oraz podaj definicje wektoréw Burgersa dla dyslokacji
krawedziowej i Srubowej.

Co to jest symetria. Jakie sg podstawowe operacje symetrii?

Narysuj krzywg umocnienia uzyskang w statycznej probie rozciggania i wyznacz: granice
plastycznosci, wytrzymato$¢ na rozcigganie, wydtuzenie. Oszacuj, jaka energia zostata
pochtonieta na odksztatcenie plastyczne probki.

Na czym polega , przesycenie stopu”?

Rodzaje roztworéw statych w stopach metal i warunki tworzenia roztwordéw ciagtych
i ograniczonych.

Wymien i scharakteryzuj rodzaje defektow sieci krystalicznej.

Scharakteryzuj mechanizmy odksztatcenia plastycznego metali.

Nisko i wysoko-temperaturowe odksztatcanie metali - podaj kryteria podziatu.

Wymien co najmniej 3 rodzaje faz miedzymetalicznych i opisz ich cechy strukturalne.
Procesy strukturalne zachodzace podczas starzenia stopéw aluminium serii 2000 (Al-Cu,
Mg) i ich wptyw na wtasnosci wyrobow.

Co to jest system poslizgu. Wymien systemy poslizgu w sieci A1, A2 i A3.

Podaj uogdlnione prawo Hooke'a oraz przeprowadz redukcje liczby statych sprezystosci
dla krysztatow heksagonalnych.

Wymien i krétko opisz typy sieci Bravais’go.

Opisz widmo promieniowania lampy rtg. Wyjasnij mechanizm powstawania
promieniowania charakterystycznego.

Omoéw podstawowe dyslokacje sieci regularnych RSC i RPC oraz sieci HZ.

Omoéw metody odlewania metali i stopow.

Obrébka cieplna stopdw aluminium serii 6000 (Al-Mg-Si) - procesy strukturalne i ich
wptyw na wiasnosci wyrobow.

Opisz proces starzenia (naturalne, sztuczne). Uktad réwnowagi, przy ktorym jest mozliwy
lub niemozliwy proces starzenia.

Podziat stopéw aluminium. Wymien i scharakteryzuj najpopularniejsze stopy aluminium
do odksztatcenia.

Okresl, jakie sg powtoki hybrydowe i jakie majg zastosowanie.

Opisz metody i sposoby okreslania wielkosci ziarna.

Scharakteryzuj procesy azotowania i naweglania stopow zelaza.
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Pytania uzupetniajace
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Omoéw zachowanie elektrody w warunkach réwnowagi i w warunkach polaryzacji.
Omoédw pojecia izotermy i izobary van’t Hoffa, przedstaw graficzne.

Wyjasnij regute faz Gibbsa i regute przekory Le’ Chateliera, podaj przyktady na reakcjach.
Wymien metody otrzymywania otowiu i omow szczegotowo jedng z nich.

Omoéw otrzymywanie tlenku glinowego metoda Bayera w ukfadzie Na,0-Al,03-H,0.

Oméw otrzymywanie aluminium metodq elektrolizy w solach stopionych, narysuj jeden
z rodzajow elektrolizeréw.

Omoéw teorie prazenia siarczkOw oraz proces prazenia koncentratdw Zn w warstwie
fluidalnej.

Omoéw proces otrzymywania cynku metodg IS.

Scharakteryzuj proces otrzymywania miedzi w piecu zawiesinowym i szybowym, omoéw
ich rdznice.

Opisz etapy procesu konwertorowania kamienia miedziowego, narysuj konwertor.
Wyjasnij pojecie wyrobu i potwyrobu na przyktadzie wybranych wyrobdw hutniczych.

.Na przyktadzie procedury odlewu dzwonu, wymien i scharakteryzuj etapy procesu

technologicznego wytwarzania odlewéw w formach piaskowych.

Omow operacje technologiczne poifciagtego odlewania wlewkéw mosieznych do
walcowania.

Wymien podstawowe procesy przerobki plastycznej metali, w oparciu o schematy krétko
scharakteryzuj kazdy z nich.

Narysuj i opisz 20-walcowy uktad walcarki Sendzimira i wyjasnij role walcéw oporowych.
Omoéw technologie walcowania uszlachetnionej folii aluminiowej.

. Podaj sposoby ciggnienia rur i omow rodzaje stosowanych narzedzi i urzadzen.
18.

Zdefiniuj proces wyciskania i wskaznik(i) odksztatcenia materiatu w tym procesie. Wskaz
réznice pomiedzy wyciskaniem wspoét- i przeciwbieznym.

Wymien podstawowe procesy ksztattowania blach, narysuj schemat i opisz proces
wyttaczania, oméw zjawiska ograniczajace ten proces.

Zdefiniuj wskazniki odksztatcenia dla procesu wydtuzania, okres$l zwigzek pomiedzy
odksztatceniem wzglednym i rzeczywistym, wykaz addytywnos$¢ odksztatcen
rzeczywistych.

Kandydat udziela pisemnej odpowiedzi na dwa pytania kierunkowe i jedno uzupetniajace.
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